Teknik brosur

isomat

building quality

ISOFLEX-PU 500 THIXO

Thixotropic, dikey, kavisli ve egimli yuzeyler i¢in bir bilesenli,
poliuretan, sivi su gegirmezlik membrani

Teknik veriler

1. Sivi formundaki triiniin 6zellikleri

Thixotropic, dikey, kavisli ve egimli yuzeyler igin
bir bilesenli, politretan, sivi su gegirmezlik
membrani. ISOFLEX-PU 500 THIXO,
mukemmel mekanik, kimyasal, termal ve k&tu
hava  kosullarina  dayanikli  elastomerik,
hidrofobik, poliliretan reginelere dayalidir. Essiz
formUlu  sayesinde dikey, kavisli ve egimli

yuzeylere kolayca uygulanir. Urln ayrica
asagidaki 6zelliklere sahiptir:
e Birlesme vyerleri ve derzler olmadan

dizgun, elastik, su gecirmez, buhar
geciren bir sizdirmazlik katmani olusturur.
e Beton, ¢imento harglari, metal, ahsap ve
¢ogu su gecirmezlik membranlari gibi ¢esitli
alt tabakalara mikemmel yapisir.
e Dizensiz alt tabakalara bile uygulamak
mumkundar.

Uygulama alanlari

ISOFLEX-PU 500 THIXO, su gegirmezlik igin
uygundur:

o Serilmis su gegirmezlik membrani olarak
egimli ¢atilar, diiz ¢atilar ve balkonlar.

e Algl tasi ve ¢cimento paneller.

e Kuvars kum, son katman olarak yayildigi
sUrece banyolarda, mutfaklarda,
balkonlarda ve duz catllarda fayans
katmanlari altinda.

e Dulz catilardaki termal yahtim panelleri
altinda.

e Otoyollar, kdpru tabliyeleri, tunler v.b. gibi

ingaat iglerinde.

Temellerde.

Ziftli membranlarinin eski katmanlarinda.

Politretan kopuk.

Metal ylzeyler.

Form:
Renk:
Yogunluk:
Viskozite:

on-polimer polilretan
beyaz, gri
1,42 kgl

20000-22000 mPa.
(+23°C'de)

2. islenmis membranin ézellikleri

Kopmada
uzama:
(EN-1SO 527)

Cekme mukavemeti:
(EN-1SO 527)

SHORE A’ya gore
sertlik:

Su gegirmezlik:
(DIN 1048)

Kilcal absorpsiyon:
(EN 1062-3,
EN 1504-2: w< 0,1
gereksinim)

Su buhari
gegirgenligi:

(EN 1SO 7783-2,
gegirgenlik,
Sinifl <5m)

Yapigma:

(EN 1542,

dolasim olmadan
esnek sistemler igin
gereksinim:

0,8 N/mm?)

Yapay havalandirma:
(EN 1062-11,
2000 saatten sonra)

Atese karsi reaksiyon:
(EN 13501-1)

Servis sicakligi:

> 95350
4 N/mm?2
78 £ 2

5 atm

0,01 kg/m?'hos

Sd=0,82m

> 2.0 N/mm?

Geger (kabarma,
catlama veya
pullanma yok)

Euroclass F

-40°C ila +90°C
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Kullanim talimatlari

1. Alt tabaka hazirlama

Genel olarak alt tabaka, kuru (nem icerigi
<%4) olmahdir ve gres vyadl, gevsek
partikiller, toz, v.b. icermemelidir.

1.1 Beton ylzeyler

Betondaki herhangi mevcut gukurlar, simdiden
tamir edilmelidir.

Alt tabakadaki yogun catlaklar, lokal olarak
astarlanmalidir ve (hava kosullarina bagl
olarak) 2-3 saat sonra FLEX PU-30 S veya
FLEX PU-50 S poliiretan dolgu macunu ile
doldurulmalidir.

Beton ve <%4 nem igerikli diger gdzenekli
ylzeyler, yaklasik 200 g/m? tlketimle
PRIMER-PU 100 astar ile isleme tabi
tutulmal.

>%4 nem igerikli ylizeyler, 100-200 g/m?
tiketimle PRIMER-PU 140 ozel iki bilesenli
poliliretan astar ile astarlanmalidir.

1.2 Purlizsiz - Emici olmayan yuzeyler

Ziftli mebranli veya diger eski su gegirmezlik
katmanli ylzeylerin yani sira purizsiuz ve
emici olmayan ylzeyler, agirlik olarak %30’a
kadar su ile seyreltiimis su bazli epoksi astar
olan EPOXYPRIMER 500 ile astarlan maldir.
Uriin, 1 katman halinde firca veya rulo ile
uygulanir.

Tiketim: 150-200 g/m?.

Hava kosullarina bagh olarak, nem igerigi
%4’0n altina diser dismez astarlamadan
sonra 24-48 saat igerisinde ISOFLEX-PU 500
THIXO uygulanir.

1.3 Metal ylzeyler

Metal yuzeyler:

e Kuru ve stabil olmali.

e Yapigsmayi engelleyebilen malzemeler, or.
toz, gevsek partikiller, gres yagi v.b.
icermemeli.

e Yapismayl engelleyebilen kif veya
korozyon icermemeli.

Fircalayarak, zimparalayarak, kumlama
yapilarak v.b. hazirlanir ve daha sonra tozdan
tamamen temizlenir. Hazirlandiktan sonra
metal ylzeyler, 1 veya 2 katman halinde
EPOXYCOAT-AC korozyon onleyici epoksi
kaplama ile astarlanir. Rulo, firga veya sprey
ile EPOXYCOAT-AC uygulanir. Birinci katman
kuruduktan sonra ve 24 saat icerisinde ikinci
katman uygulanir.

Tiketim: 150-200 g/m?/katman.

ISOFLEX-PU 500 THIXO uygulamasi, sonraki
24-48 saat icerisinde yapiimalidir.

2. Uygulama - Tiiketim

Uygulamadan 6nce, homojen hale gelinceye
kadar ISOFLEX-PU 500 THIXO Grdnunin
hafif gekilde c¢alkalanmasi tavsiye edilir.
Malzemedeki hava tuzaklarini engellemek
amaciyla yogun calkalamadan kaginiimahdir.

a) Ylzeyin toplam sizdirmaz hale getirilmesi
ISOFLEX-PU 500 THIXO, 2 katman halinde
firga veya rulo ile uygulanir. ik katman,
astarlamadan 2-3 saat sonra ve PRIMER-PU
100 hala yapigkanken uygulanir. ikinci
katman, hava kosullarina bagl olarak 8-24
saat sonra g¢aprazlama uygulanmalidir.
Tlketim: alt tabakaya bagh olarak yaklagik
1,0-1,5 kg/m?2.

Tim ylzey Uzerinde yogdun, coklu catlaklar
durumunda, 100 cm genislikte polyester ag
bantlari (60 g/m?) ile ISOFLEX-PU 500 THIXO
urininun tamamen takviye edilmesi tavsiye
edilir. Bu yerlestirilen bantlar, 5-10 cm
birbirinin Ustine binmelidir. Detayli olarak ise
astarlamadan 2-3 saat sonra ISOFLEX-PU
500 THIXO’nun birinci katmani, takviyeyi
karsilayacak kadar genis uygulanir (100 cm
geniglikte) ve hala tazeyken polyester kumas
bant gomauldr. Ayni uygulama prosedurd,
kalan yuzey Uzerine de yapllir.

Daha sonra tum yuzey uzerine iki kat daha
ISOFLEX-PU 500 THIXO uygulanir.

Tuketim: alt tabakaya ve takviye tipine bagli
olarak yaklasik 2,0-2,25 kg/mZ.

Bu bilgi formu igerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, sirketimiz Arastirma ve Gelistirme Departmaninin sahip oldugu
bilgi ve deneyime, ve Urlinle yapilan uzun sireli uygulamalarin sonuglarina dayalidir. Yapilan fiili uygulama anindaki kosullar c € (ﬁjv>>
sirketimiz kontroli disinda oldugundan, UrGndn kullaniimasina iligkin tavsiyeler ve 6neriler garanti niteliginde degildir. Bu CERT
nedenle segilen Uriinin tasarlanan uygulamaya uygunlugu kullanicinin sorumlulugundadir. Bu teknik bilgi formunun mevcut EN IS0 9001
surimuyle birlikte, ayni Griinle ilgili eski striimler otomatik olarak iptal olur.
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b) Catlaklarin yerel sizdirmaz hale getirilmesi
Bu durumda 10-12 cm geniglikte yalnizca
catlaklar boyunca alt tabakaya astar
yerlestirilir. Astarlamadan 2-3 saat sonra
ISOFLEX-PU 500 THIXO’nun birinci katmani
uygulanir ve hala tazeyken 10 cm genislikte
polyester a§ bandi (60 g/m?) uzunlamasina
gémdalir. iki kat daha ISOFLEX-PU 500
THIXO, takviyeyi tamamen kaplayan catlaklar
boyunca uygulanir.

Tuketim: Catlagin uzunlugunun yaklagik 200-
250 g/m.

c) Fayanslar altinda su sizdirmazlik
ISOFLEX-PU 500 THIXO, 2 katman halinde
firca veya rulo ile uygulanir.

ISOFLEX-PU 500 THIXO, hala tazeyken
birinci katman Uzerine 10 cm genislikte
polyester agd bandi gomdulerek derzler ve
duvar-zemin koéseleri boyunca uzunlamasina
yerel olarak takviye edilmelidir. Daha sonra iki
kat daha ISOFLEX-PU 500 THIXO, takviyeyi
tamamen  kaplayan catlaklar  boyunca
uygulanir.

Nihai katmanin uygulanmasindan sonra ve
hala tazeyken, (@ 0,3-0,8 mm) kuvars kum
yayllmahdir. Kuvars kum, tamamen kuru
olmaldir.

Kuvars kum tliketimi: yaklasik 3 kg/m?2.
ISOFLEX-PU 500 THIXO sertlestikten sonra
herhangi  gevsek  tanecikler,  vakumlu
temizleyici kullanilarak ¢ikariimahdir.
Fayanslar, ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25,

ISOMAT  AK-ELASTIC, ISOMAT AK-
MEGARAPID gibi yuksek performansh
polimer-degistirimis  fayans  yapigkaniyla

yapistiriimalidir.

Aletler, ISOFLEX-PU 500 THIXO hala
tazeyken SM-16 solventi ile temizlenmelidir.

Ambalaj

ISOFLEX-PU 500 THIXO, 1 kg, 6 kg ve 25 kg
metal kutularda tedarik edilir.

Raf Omrii/Saklama

Orijinal acilmamis ambalajinda, +5°C ile
+35°C arasinda sicakliklarda saklanirsa
uretim tarihinden itibaren 9 ay. Dogrudan
ginese maruz kalmaktan ve dondan
koruyunuz.

ibareler

e 10°Cden az sicakliklarin yani sira
puskirterek uygulama halinde, yalnizca
SM-16 06zel solventi ile %10a kadar
seyreltilebilir.

e ISOFLEX-PU 500 THIXO, ylzme
havuzlarinin kimyasal aritilmis suyu ile
temas icin uygun degildir.

e Uygulama ve  0Urlnun sertlesmesi
esnasindaki sicaklik +15°C ile +35°C
arasinda olmaldir.

e Buhar yogunlagsmasi riskinden kaginmak
amaciyla alt tabaka sicakhgi, c¢ig
noktasindan daha yiksek olan en az 3°C
olmahdir.

o Aclimis paketler, acilir acllmaz
kullaniimalidir ve tekrar saklanamaz.

e |ISOFLEX-PU 500 THIXO, sadece
profesyonel kullanim igindir.

Ucucu Organik Bilesenler (VOC)

2004/42/CE Direktifine gore (Ek Il, Tablo A),
SB tipi j alt kategorisindeki urin ile ilgili
maksimum izin verilen VOC igerigi, Urtnin
kullanima hazir olmasi igin 500 g/I'dir (2010).
Kullanima hazir ISOFLEX-PU 500 THIXO
aranu, maksimum 500 g/l VOC icermektedir.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

Thessaloniki: 17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios

Tel.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Athens: 57th km Athens-Lamia National Road, 32011 Inofita
Tel.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu

Bu bilgi formu igerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, sirketimiz Arastirma ve Gelistirme Departmaninin sahip oldugu R

bilgi ve deneyime, ve Urlinle yapilan uzun sireli uygulamalarin sonuglarina dayalidir. Yapilan fiili uygulama anindaki kosullar c € (('I'ij\l)
sirketimiz kontroli disinda oldugundan, UrGndn kullaniimasina iligkin tavsiyeler ve 6neriler garanti niteliginde degildir. Bu CERT
nedenle segilen Urliniin tasarlanan uygulamaya uygunlugu kullanicinin sorumlulugundadir. Bu teknik bilgi formunun mevcut
surimuyle birlikte, ayni Griinle ilgili eski striimler otomatik olarak iptal olur.

EN 1S0 9001




